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EPOKSYDOWA ZYWICA POWIERZCHNIOWA
POLEROWALNA ODPORNA CHEMICZNIE
WYTRZYMAL OSC TERMICZNA = 185 ° C

SO

TECHNOLOGIES

ISO 9001 | 1ISO 14001

s

ZASTOSOWANIA :

Stosuje sie jako warstwe wierzchnig podczas wykonywania oprzyrzgdowan o wysokiej odpornosci
termicznej, ktérych powierzchnie po utwardzeniu muszg posiadaé¢ wysokg twardos¢, wysokg
odpornos$é na czynniki chemiczne oraz tatwos$é polerowania. Wykonanie form do prepregéw, RTM,
SMC, termoformowania i innych.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

ZYWICA UTWARDZACZ MIESZANINA
GC1 190 GC 22
Proporcja mieszania - wagowo 100 13
Postac : Pasta Ciecz Ciecz tiksotropowa
Kolor : Czarny Jasny bursztyn Czarny
Lepkos$¢ Brookfilda LVT w 25°C Tiksotropowy 4300 mPas Tiksotropowy
Gestos¢ skfadnikéw 1ISO 1675-85 1.66 1.04
Gestos¢ produktu po utwardzeniu ISO 2781-88 1.59
Czas zycia w 25°C (5000) [ ok. 65 min
WEASCIWOSCI MECHANICZNE | CIEPLNE @
Twardosc¢ (1SO 868-85) Shore D1 90
Wytrzymatos¢ na zginanie (1SO 178-93) MPa 90
Modut elastycznosci w zginaniu (1SO 178-93) MPa 4 500
Temperatura zeszklenia T.M.A. -Mettler °C 185

(1) Wiasciwosci otrzymano na standartowych prébkach utwardzonych wedtug cyklu:
pokazanego na wykresie ( strona 3).

WYTYCZNE STOSOWANIA :

Nakfada¢ przy pomocy sztywnego, ptaskiego pedzla o dobrej jakosci ( niedopuszczalne jest
wychodzenie wiosia podczas pracy ). Przed naktadaniem zelkotu powierzchnia modelu lub
formy powinna zosta¢ pokryta srodkiem rozdzielajgcym ( doradzamy ptynny wosk - 841

lub paste woskowg - 827 ). Powierzchnie porowate muszg by¢ pokryte zacieraczem porow.
Zywice z utwardzaczem nalezy miesza¢ w temperaturze powyzej 18 °C w proporcji podanej w
niniejszej karcie.

Srednie zuzycie produktu przy grubosci naktadania 0,5mm wynosi ok. 0,80 kg / m
Do wykonania wzmocnienia zaleca si¢ uzywaé: EPOLAM 2080 ( laminowanie reczne ), EPOLAM
2090 / 2026 ( infuzja ) lub zywicy do odlewania EPO 752/EPOLAM 2080.

2

Stronal/3




GC1190/GC 22

EPOKSYDOWA ZYWICA POWIERZCHNIOWA
POLEROWALNA ODPORNA CHEMICZNIE
WYTRZYMAL OSC TERMICZNA = 185 ° C

SO

TECHNOLOGIES

INNE INFORMACJE @

Czas zelowania w min 120
Czas oczekiwania przed natozeniem kolejnej warstwy min <100
Czas rozformowania w 45 °C h. 16

(2) Wtasciwosci otrzymano na standartowych probkach w temperaturze 23 °C
DOTWARDZANIE CIEPLNE:

Konieczne jest przeprowadzenie wstepnego dotwardzania cieplnego ( 16 h w 45 °C ) przed uptywem
48 h od rozpoczecia procesu naktadania. Odpowiednie wykresy procesu obrébki termicznej strona 3.

PRZECHOWYWANIE :

Okres sktadowania wynosi dla zywicy 9 miesiecy, dla utwardzacza 24 miesigce w oryginalnych nie
otwartych opakowaniach przechowywanych w temperaturze ponizej 20°C. Przechowywanie powyze;

25°C skutkuje wzrostem lepkosci zywicy co jednak nie ma wplywu na ostateczne parametry.
Po kazdorazowym otwarciu opakowanie musi zosta¢ szczelnie zamkniete pod ostong
gazu obojetnego (suche powietrze, azot itp.)

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY :

Zwykte srodki bezpieczehstwa powinny by¢ zachowane podczas pracy z tym produktem :

- zapewni¢ dobrg wentylacje

- nosi¢ rekawice i okulary ochronne

- nosi¢ ubranie ochronne
Bardziej szczegétowe informacje zawarte sg w instrukcji dotyczacej bezpieczenstwa pracy z
tym produktem.

OPAKOWANIA :
ZYWICA GC1 190 UTWARDZACZ GC 22
banka 5 kg banka 2,0 kg

GWARANCJA :

Wszystkie informacje zawarte powyzej sg rezultatem badan i testow przeprowadzonych w naszym
laboratorium w $cisle okreslonych warunkach. Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
okreslenie przydatnosci ( w swoich warunkach ) produktu AXSON ( przed dokonaniem zakupu ) do
proponowanego zastosowania. AXSON gwarantuje zgodnos¢ swojego produktu z jego specyfikacjg
lecz nie moze zagwarantowac jego kompatybilnosci z jakimkolwiek szczegdlnym zastosowaniem.
AXSON odrzuca jakgkolwiek odpowiedzialno$¢ za zniszczenia lub wypadki, ktére spowodowane
zostaty uzyciem jego produktéw. Odpowiedzialno$¢ AXSON jest Scisle ograniczona do zwrotu
pieniedzy lub wymiany produktu nie zgodnego z jego specyfikacja.

AMOD - Andrzej Modrzewski
Przedstawiciel w Polsce : 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8

tel. / fax. (22 ) 633-85-06 tel. (22) 669-39-76

tel. komoérkowy (602 ) 26-11-15
INTERNET: www.amod.pl i www.amod.com.pl e-mail:info@amod.com.pl
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POLEROWALNA ODPORNA CHEMICZNIE
WYTRZYMAL OSC TERMICZNA = 185 ° C

Wykres stosowania GC1 190/ GC22 w temperaturze 23°C

Czas pozostawania w stanie

wstepnego podzelowania =
= o«
Czas zelowania / Pierwsza warstwa zelkotu
—8— Druga warstwa zelkotu
= == Pierwsza warstwa laminatu
o 40 &0 120 160 200 240 280 320 360 400

Minuty

Cykl utwardzania termicznego przy wzroscie temperatury
wynoszacym 0,33°C / min i spadku wynoszacym 12C / min.

~ 4 hw 1700C
B0 -

a4 2 hw120°C
20 4

09 1 hw 80°C

- 1 h w 60°C
61 4 Rozformowanie po 16 h w 450C
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